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N° Consegna: 6140055120 000030 Slim Aluminium S.p.A, - Piazzale dell” alluminio - 04012 Clsterna di Latina
N. Ordinef/cliente 764409/ 000030/ 118515 >
o

ordine cliente N° 10397 17.11.2016 ’ o

o0 ..
N° Materiale 85793453 .0 ..‘ 0
Lega 1059 N0,
. ltalMesh®
Dimensioni (Sp. x La) 3,000 x 1.500,00 mm
Specifiche tecniche: Commenti uff. Vendite

516103001500
Rintracciabilita
Bobina N° Imballo N° Colata Punto {sp. Mastercoil: Peso Netto (Kg) N° Pezzi

C7007867 P7005164 431852842017 C7007866 96115 2686 [KG] 1
C7007869 P7005178 431852842017 C7007866 96115 2512 [KG) 1
C7007866 P7005179 431852942017 C7007866 96115 2677 [KG] 1

Risultati di ispezione

Punto Isp. Caratteristiche meccaniche Durezza
Spessare {| Rm MPa Rp0,2 A50 % HBW
mm MPa
C7007866 3.0200 75 35 54.0 21.8
Analisi Chimica [%]
N? Colata Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al
% % %, % % % % %
min: - - - - - - - 99.50
max: 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 -
43185294 2017 0.097 0.292 0.001 0.003 0.002 0.006 0.012 99.61

Note:

Si certifica che i prodotti forniti sono idonei ali'ossidazione anodica secondo ia norma EN 7599 - Allegato
A

Sistema QM certificato secondo {a norma Paolo Masclotta

Ispettors
1509001 e 1SO14001.
Si cerlifica che | prodotti forniti sono conformi PM
. Firma
ai requisiti dell’ordine.
Questo certificato di ispezione & stato stampato) stabilimert SUM
da un sistama computerizzato, HOmARO

Cisterna di Latina
01.02.2017

fuogo d'emissione)




